
Kırılma Mekaniği Testi (Fracture Mechanics Testing) Nasıl Uygulanır? 

  

İmalat süreçlerinden kaynaklanan kusurlar tüm metal yapılarda bulunur. Yapı aşamasında 
bu tür kusurların tamamı dengesiz olmasa da; yer hareketleri, gerilmeler ve zorlu çalışma 
koşulları gibi engeller yüzünden boru hattı sistemlerinde çatlaklar meydana gelebilir. Bu tür 
hasarlar engellenmediği takdirde boru hattı sisteminin arızalanmasına yol açabilir ki hiç 
kimse bu durumu göze almak istemez. 

  

Kırılma mekaniği (fracture mechanics), boru hatlarının güvenilirliğini değerlendirmek 
açısından en kullanışlı test yöntemlerinden biridir. Bilinen bir kusur varsa metalik 
malzemelerin kırılmaya karşı direncini ölçer ve yapının bozulmasına neden olan kusurları 
belirlemenizi sağlar. 

  

Kırılma tokluğunu belirlemek için kullanılan farklı test yöntemleri, numune geometrilerinin 
nasıl anlaşıldığı ve kırılma mekaniği hakkında aklınıza takılan diğer sorular için 
hemen Malzeme Test ile iletişime geçin. 

 


