
Parmak İmplantı Testleri Hizmetlerimiz (Finger Implants Testing Services) 

  

Türkiye'nin en kapsamlı akredite biyomedikal test laboratuvarımız sayesinde 
tüm parmak implant test ihtiyaçlarınıza -diğer laboratuvarların aksine- uzun bekleme 
süreleri olmadan, en hızlı ve hassas şekilde karşılık veriyoruz. Malzeme Test 
Laboratuvarı, Türkiye'de akredite olarak test hizmeti veren TEK laboratuvardır. 

Parmak implantı testleri hizmetlerimiz (finger implants testing services) hakkında 
bilgi almak veya fiyat teklifi istemek için hemen Malzeme Test ile iletişime geçin. 

  

 

 

Finger Joint Specification ASTM F1781 

  

ASTM F1781: Standard Specification for Elastomeric Flexible Hinge Finger Total Joint 
Implants. 

  

ASTM F1781 standardı, parmak implantının genel gereksinimlerini (yorulma testi, 
hareket aralığı, yüzey kalitesi) tanımlar. 

  

 

Parmak İmplantı Aşınma Testleri 

  

Malzeme Test, proksimal interfalangeal (PIP) ve metakarpophalangeal (MCP) yapay 
eklem replasmanlarının test edilmesi için özel yapılmış bir aşınma simülatörü kullanır. 
Hareket, sabit bir eksenel kuvvetin uygulandığı bir eksene indirgenir. Tipik bir aşınma 
testi, 1,5 Hz test frekansında üç ila altı implant kullanılarak beş milyon döngüye kadar 
gerçekleştirilir. 

  

 

Particular Requirements for Finger Joint Replacement Implants ISO 21534 
(Parmak Eklem İmplantları için Özel Gereklilikler) 

  



ISO 21534: Non-active surgical implants – Joint replacement implants – Particular 
requirements 

ISO 4287: Geometrical Product Specifications (GPS) - Surface texture: Profile method - 
Terms, definitions and surface texture parameters 

ISO 7206-4: Implants for surgery - Partial and total hip joint prostheses - Part 4: 
Determination of endurance properties of stemmed femoral components 

ISO 7206-8: Implants for surgery - Partial and total hip joint prostheses - Part 8: Methods 
of determining endurance performance of stemmed femoral components 

ISO 14155-1: Clinical investigation of medical devices for human subjects - Part 1: 
General requirements 

ISO 14242-1: Implants for surgery - Wear of total hip-joint prostheses - Part 1: Loading 
and displacement parameters for wear-testing machines and corresponding 
environmental conditions for tests 

ISO 14242-2: Implants for surgery - Wear of total hip joint prostheses - Part 2: Methods 
of measurement 

ISO 14243-2: Implants for surgery - Wear of total knee-joint prostheses - Part 2: Methods 
of measurement 

ISO 14630: Non-active surgical implants - General requirements 

ISO 14879-1: Implants for surgery - Total knee-joint prostheses - Part 1: Determination of 
endurance properties of knee tibial trays 

  

ISO 21534 standardı, eklem replasman implantları için özel gereksinimler sağlar. 
Diğerlerinin yanı sıra, eklem replasman implantlarının geometrik, yorulma ve aşınma 
özelliklerini değerlendiren test hizmetleri Malzeme Test tarafından sağlanmaktadır. 

  

ISO 21534 parmak eklem implantları için özel gereklilikler hakkında daha detaylı bilgi 
almak veya fiyat teklifi istemek için hemen Malzeme Test ile iletişime geçin. 

  

 


