
Çekme Testleri Hizmetlerimiz (Tensile Testing) 

  

Malzeme Test’in çekme testi (tensile testing) laboratuvarı, malzemelerin statik çekme 
kuvvetine maruz bırakılması için uygun koşulları sağlayarak nihai çekme dayanımını 
belirler. Neredeyse tüm metalik veya metalik olmayan malzemeler için endüstride 
lider çekme testleri (tensile testing) gerçekleştiriyoruz. 

  

Çekme testi (tensile testing), bir numuneyi kopmaya kadar tek eksenli gerilime tabi 
tutan tahribatlı (destructive) bir mekanik test yöntemidir. Çekme testi (tensile 
testing) hizmetlerimiz, üretim gereksinimleriniz ve iş ihtiyaçlarınız doğrultusunda 
malzemelerin dayanıklılığı ve sünekliği ile ilgili kritik bilgileri iş ortaklarımıza sunmamızı 
sağlar. Malzeme Test çeşitli geometrideki farklı malzemeler için gerekli test fikstürlerini 
kullanarak çekme testi uygular ve çekme testi sonuçlarını iş ortaklarımıza raporlar. 
Çekme testi ile belirlenen malzeme özellikleri; Poission's oranı (Poission's ratio), 
kopma kuvveti (breaking force), akma kuvveti (yield force), kopma gerilmesi 
(tensile strength), akma gerilmesi (yield strength), akma noktası (yield point), E 
modülü (Young's modulus), elastik deformasyon (elastical deformation), plastik 
deformasyon, kopma uzaması (breaking strain), yüzde uzama (strain rate), total 
strain gibi değerlerdir. Özel projelerinize uygun formüllerinize uygun hesaplamalar yapıp 
bunları sizler için raporluyoruz.  

Malzeme Test hassas çekme testi sonuçları için strain değerlerini yüksek hassasiyetli 
ekstansometreler kullanarak numune üzerinden ölçer. 

  

Malzeme Test Avantajı 

Malzeme Test Laboratuvarı, en hassas test sonuçlarına ulaşmak için son teknoloji test 
ve data toplama sistemleri kullanır. Alanında uzman kadromuz test standartlarınız ve test 
sonuçlarınızın yorumlanması için danışmanlık hizmeti sunar. 

  

Malzeme Test,  oda sıcaklığında çekme testleri ve yüksek sıcaklık çekme testleri 
hizmetleri vermektedir. Malzeme Test ile çalışarak, gelişmiş laboratuvarlarımızın hızlı ve 
hassas test sonuçlarından yararlanırsınız. Malzeme Test sayesinde ürünlerinizin 
güvenilirliğini hassas bir şekilde ölçüp uluslararası standartlara uygun üretim 
yapabilirsiniz. 

  

Çekme testi (tensile testing) hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi almak için 
hemen Malzeme Test ile iletişime geçin. 

  



Uyguladığımız Bazı Çekme Testleri (Tensile Testing): 

Metal Çekme Testi (Metal Tensile Testing) 

Kompozit Çekme Testi (Composite Tensile Testing) 

Polimer Çekme Testi (Polymer Tensile Testing) 

Kauçuk ve Elastomer Çekme Testi (Rubber & Elastomer Tensile Testing) 

Kaynak Çekme Testi (Weld Tensile Testing) 

Kriyojenik Çekme Testi (Cryogenic Tensile Testing) 

Yüksek Sıcaklıklı Çekme Testi (Elevated Temperature Tensile Testing) 

Bağlantı Elemanları Çekme Testi (Fastener Tensile Testing) 

Yüksek Kuvvet Çekme Testi (High-Force Tensile Testing) 

Tıbbi Cihaz Çekme Testi (Medical Device Tensile Testing) 

İnşaat Demiri ve Borulu Ürün Çekme Testi (Rebar And Tubular Product Tensile Testing) 

Halka Çekme Testi (Ring Tensile Testing) 

  

Çekme Testlerinde (Tensile Testing) Uyguladığımız Standartlar: 

ASTM A370 test, ASTM A488 test, ASTM A615 test, ASTM A706 test, ASTM A770 test, 
ASTM A975 test, ASTM B557 test, ASTM C165 test, ASTM C203 test, ASTM C209 test, 
ASTM C297 test, ASTM C303 test, ASTM C363 test, ASTM C518 test, ASTM C550 test, 
ASTM C578 test, ASTM C1273 test, ASTM C1275 test, ASTM C1359 test, ASTM C1366 
test, ASTM C1468 test, ASTM D 412 test, ASTM D638 test, ASTM D695 test, ASTM 
D696 test, ASTM D882 test, ASTM D696 test, ASTM D1004 test, ASTM D1414 test, 
ASTM D1621 test, ASTM D1622 test, ASTM D1623 test, ASTM D1708 test, ASTM 
D1822 test, ASTM D2095 test, ASTM D2126 test, ASTM D2557 test, ASTM D2919 test, 
ASTM D2990 test, ASTM D3039 test, ASTM D3163 test, ASTM D3164 test, ASTM 
D3165 test, ASTM D3518 test, ASTM D3759 test, ASTM D4541 test, ASTM D5034 test, 
ASTM D5035 test, ASTM D5083 test, ASTM D5766 test, ASTM D6484 test, ASTM 
D6742 test, ASTM D7291 test, ASTM D7565 test, ASTM E4 test, ASTM E8/8M test, 
ASTM E21 test, ASTM E345 test, ASTM E517 test, ASTM E646 test, ASTM F541 test, 
ASTM F606 test, ASTM F738 test, ASTM F879 test, ASTM F1147 test 

ISO 37 test, ISO 527-1 test, ISO 527-2 test, ISO 527-3 test, ISO 527-4 test, ISO 527-5 
test, ISO 783 test, ISO 898-1 test, ISO 898-5 test, ISO 1002 test, ISO 1421 test, ISO 
1798 test, ISO 3506 test, ISO 4136 test, ISO 5173 test, ISO 5176 test, ISO 5178 test, 
ISO 5893 test, ISO 6295 test, ISO 6892-1 test, ISO 6892-2 test, ISO 7800 test, ISO 7801 
test, ISO 8496 test, ISO 8513 test, ISO 9015 test, ISO 9016 test, ISO 9018 test, ISO 
9606 test, ISO 13934 test, ISO 15614-1 test, ISO 15614-2 test, ISO 15614-12 test, ISO 
17639 test, BS ISO 37 test, BS ISO 7800 test,  BS EN ISO 4136 test, BS EN ISO 5173 



test, BS EN ISO 5176 test, BS EN ISO 5178 test, BS EN ISO 6892-1 test, BS EN ISO 
6892-2 test, BS EN ISO 9015 test, BS EN ISO 9016 test, BS EN ISO 9606-1 test, BS EN 
ISO 9606-2 test, BS EN ISO 15614-1 test, BS EN ISO 15614-2 test, BS EN ISO 15614-8 
test, BS EN ISO 17639 test, BS EN 10002-1 test 

AASHTO M31 test, AASHTO T244 test 

API STD 1104 test 

ASME Sec. IX test 

AWS B2.1 test, AWS B4 test, AWS D1.1 test, AWS D1.2 test, AWS D1.4 test, AWS D1.5 
test, AWS 1.6 test, AWS 8.9 test, AWS D14.1 test 

EN 485 test, EN 895 test, EN 10002-1 test, EN 10002-5 test, EN 10326 test, IFI 114 test, 
IFI 135 test 

DIN EN ISO 4136 test, DIN EN ISO 6892-1 test, DIN EN ISO 6892-2 test, DIN EN ISO 
8496 test 

DOD-STD-1312-108 test 

DNV GL test 

DNV-OS-F101 test, DNV Rules test 

GM 255M test, GM 275M test, GM 280M test, GM 290M test, GM 300M test, GM 455M 
test, GM 500M test, GM 6171M test 

JIS B1051 test, JIS B1054 test, JIS D4604 test, JIS J1054 test 

MIL-STD-248 test, MIL-STD-1312-8 test, MIL-STD-1312-18 test 

SAE J82 test, SAE J429 test, SAE J1199 test, SAE J1216 test, SAE J2253 test 

SRM 3-94 test, SRM 4-94 test, SRM 5-94 test, SRM 9-94 test 

  

 


