Kirilma Toklugu Testi Hizmetlerimiz (Fracture Toughness Testing
Services)

Malzeme Test; bilesenlerinizin Smrind tahmin etmenize, maliyetli onarimlari
azaltmaniza, tasarimlari iyilestirmenize ve bir bilesenin dSmrinu uzatmaniza yardimci
olmak igin ¢ok cesitli kirllma toklugu ve kirilma mekanigi test (fracture toughness
testing) hizmetleri sunar.

Kirilma toklugu testi (fracture toughness testing), bir malzeme icinde c¢atlagi
(deformasyon) baglatmak ve neden olmak igin gereken enerjiyi belirlemek i¢in kullanilan
mekanik bir test yontemidir. Malzemenin farkli kosullar altinda kullanim émrind
belirlemek icin yorulma testi, korozyon testi ve yuksek sicakliklar ile birlikte de
kullanilabilir.

Kirilma Toklugu Testi (Fracture Toughness Testing) Servisimiz

Malzeme Test uzmanlari; gelismis teknikler ve ekipmanlar kullanarak, metalik, metalik
olmayan ve gelismis malzemelerin glivenligi, uygunlugu ve uzun é6murliligu hakkinda
kritik kararlar almaniza yardimci olarak malzeme performansi hakkinda degerli bilgiler
saglar. Tek kaynakli bir kirllma mekanigi ve mekanik test saglayicisi olarak, urtnlerinize
ve malzemelerinize glven veren bir test programi olusturmaniza yardimci olabiliriz.

Hizmetlerimiz, BS 8571 test, ISO 12135 test, ASTM E1820 test, ASTM E1921

test dahil olmak Uzere uluslararasi standartlari takip ederek, tek noktali kritik degerler
(CTOD, J integral ve K) ile kirllma dayaniklihgini ve yirtilma direnci diyagramlarini (JR
ve CTOD-R egrileri) karakterize etmeyi igerir.

Numune Geometrileri
Malzeme Test, asagidakiler dahil ancak bunlarla sinirl olmamak Gzere ¢ok cesitli

numune boyutu ve ¢atlak geometrileri Gzerinde kirilma toklugu testi (fracture
toughness testing) ve analizi gergeklestirmek tzere donatiimistir:

Kompakt Gerilim Hesaplamalari (CT)
Orta Gerilim Hesaplamalari (MT)

Tek Kenar Centikli Gerginlik Hesaplamalari (SENT)



Tek Kenarli Centikli Bikme Hesaplamalari (SENB veya U¢ noktali bukme)
Uzatilmis Kompakt Gerilim Hesaplamalari (ECT)
Merkez Catlak Gerilimi Hesaplamalari (CCT)

Yuzey Catlak Gerilimi Hesaplamalari (SCT)

Malzeme Sinifi ve Kirilma Mekanigi Test Yeteneklerimiz

Kirilma mekanigi uzmanlarimiz, gelismis bilgisayar kontrolli servo-hidrolik test sistemi
kullanarak dayaniklihgr yuksek demir iceren, demir icermeyen, polimer ve kompozit
malzemeleri test eder. Malzeme Test'te yillarin verdigi deneyim ve bir¢ok basarih
uygulama ile birlestiginde, gelismis ekipman kontrolimuz, sureglerimiz ve veri toplama
yontemlerimiz, en karmasik test sonuglarinda bile size rehberlik etmemize olanak saglar.
Hizmet yelpazemizde bulunan bazi kirilma toklugu testleri:

Kompozitlerin Kirllma Toklugu Testi (Composites Fracture Toughness Testing)
Plastiklerin Kirilma Toklugu Testi (Plastics Fracture Toughness Testing)

J-Integral Kirllma Toklugu Testi (J1C Fracture Toughness Testing)

Metallerin Kirllma Toklugu Testi (Metals Fracture Toughness Testing)

Seramiklerin Kirllma Toklugu Testi (Ceramics Fracture Toughness Testing)

Cok Eksenli Kirllma Toklugu ve Catlak Genigsleme Testleri (Biaxial Fracture Toughness &
Crack Growth Testing)

Kaynakli Numunelerin Quastatic Kirllma Toklugu Testi (Quastatic Fracture Toughness
Testing of Welds)

Yiksek Sicaklhk Kirilma Toklugu Testleri

Dusuk Sicaklik Kirllma Toklugu Testleri

Neden Malzeme Test’i Tercih Etmelisiniz?

Deneyimli Uzmanlarimiz; Ureticilerin metalik, metalik olmayan ve gelismis malzemelerin
guvenligi, uygunlugu ve uzun émurltlagu hakkinda kritik kararlar almalarina yardimci
olarak malzeme performansi hakkinda degerli bilgiler saglar. Tek kaynakli mekanik test
hizmetleri saglayicisi olarak, Urunlerinize ve malzemelerinize glven veren bir test
programi olusturmaniza yardimci olabiliriz.



Ulastirma, Havacilik ve Savunma tedarikgilerinden Petrol ve Gaz, Enerji Uretimi ve
Altyapiya kadar ¢ok gesitli endUstriler igin kirllma analizi yapiyoruz.

Kirilma toklugu testi (fracture toughness testing) hakkinda daha fazla bilgi almak
veya fiyat teklifi almak icin hemen Malzeme Test ile iletisime gegin.

Kirilma Toklugu Testinde (Fracture Toughness Testing) Uyguladigimiz Standartlar:

ASTM B645 test, ASTM B646 test, ASTM B909 test, ASTM D5045 test, ASTM D5528
test, ASTM D6671 test, ASTM D7905 test, ASTM E370 test, ASTM E399 test, ASTM
E561 test, ASTM E1290 test, ASTM E1304 test, ASTM E1820 test, ASTM E1922 test,
ASTM C1421 test, ASTM C1341 test, ASTM C1465 test, ASTM D4762 test, ASTM
D6068

ISO 12135 test, ISO 12737 test, ISO 15653 test, ISO 27306 test, ISO 23146 test, ISO
18756 test, ISO 15024 test, ISO 13586 test

API 1104 test, APl RP 2Z test
BS 7448 test, BS 8571 test
DNV-OS-F101 test, DNV-RP-F108 test
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