
Basma (Compression) Testi Nedir ve Nasıl Yapılır? 

  

Malzemelerin, ürünlerin ve bileşenlerin statik basınç dayanımı özelliklerinin değerlendirilmesi 

  

Sıkıştırma testi, bir malzemenin numuneyi zıt taraflardan içeri doğru iten veya başka şekilde 
sıkıştırılan, "ezilen", ezilen veya düzleştirilen karşıt kuvvetlerle karşılaştığı herhangi bir 
testtir. Test numunesi genellikle, uygulanan yükü test numunesinin iki karşıt yüzünün tüm 
yüzey alanına dağıtan iki plaka arasına yerleştirilir ve ardından plakalar, numunenin 
düzleşmesine neden olan evrensel bir test makinesi tarafından itilir. Basılmış bir numune 
genellikle uygulanan kuvvetlerin yönünde kısaltılır ve kuvvete dik yönde genişler. Basma 
testi, esasen daha yaygın olan çekme testinin tam tersidir. 

  

Basma Testi Nasıl Yapılır? 

Bir basma testi gerçekleştirmek için, compression fikstürü olan bir basma test cihazına 
numune yüklenir ve yük uygulanır. Daha sonra numune bozulana kadar ezilir. 

  

Basma Testinin Amacı Nedir? 

Basma testinin amacı, bir malzemenin basma yükü yaşarken davranışını veya tepkisini; 
gerinim, gerilme ve deformasyon gibi temel değişkenleri ölçerek belirlemektir. Bir malzemeyi 
basmada test ederek, diğer parametrelerin yanı sıra basınç dayanımı, akma dayanımı, nihai 
dayanım, elastik limit ve esneklik modülü belirlenebilir. Bu farklı parametrelerin ve belirli bir 
malzeme ile ilişkili değerlerin anlaşılmasıyla, malzemenin belirli uygulamalar için uygun olup 
olmadığı veya belirtilen gerilmeler altında başarısız olup olmayacağı belirlenebilir. 

  

Farklı Basma Testi Türleri Nelerdir? 

Genel olarak, bir malzeme için basma testi, numunenin sıkıştırılması için test numunesinin 
zıt yüzüne uygulanan birbirine doğru yöneltilmiş en az iki karşıt kuvveti içerir. Bununla 
birlikte, bu temel test kurulumunun, farklı değişkenlerin herhangi bir kombinasyonunu içeren 
birçok farklı varyasyonu vardır. Daha yaygın basma testleri, numunenin birden fazla 
eksenine uygulanan kuvvetleri ve numunenin yüksek ve düşük sıcaklıklarda test edilmesini 
içerir. Tek eksenli, çift eksenli, üç eksenli, düşük sıcaklık, yüksek sıcaklık, yorulma ve 
sürünme malzemeler üzerinde gerçekleştirilebilecek farklı basma testlerinin örnekleridir. 

  



Farklı Basma Test Malzemesi Türleri Nelerdir? 

Basma testine tabi tutulan malzemeler tipik olarak yüksek kabul edilen bir basınç 
dayanımına ve daha düşük bir değere sahip olduğu düşünülen bir gerilme mukavemetine 
sahiptir. Hemen hemen tüm malzemeler, uygulamalarına bağlı olarak bir şekilde veya başka 
şekilde basınç kuvvetlerine maruz kalabilir. Ancak en yaygın malzemeler, diğerleri arasında 
kompozitler, betonlar, ahşap, taş, tuğla, harçlar, polimerler, plastikler, köpük ve metallerdir. 

  

Yaygın Kullanılan Basma Testi Standartları Nelerdir? 

ASTM D575 Compression Test of Rubber 

ASTM D6641 Compression Testing for Polymer Matrix Composite Laminates 

ASTM D695 Compression Testing for Rigid Plastics 

ASTM D7137 Compressive Residual Strength Test Equipment for Damaged Polymer Matrix 
Composite Plates 

ASTM D905 Wood Adhesive Bonds in Shear by Compression Loading 

ASTM E9 Compression Testing of Metallic Materials at Room Temperature 

ISO 14126 Compression Fiber-Reinforced Plastic Composites Test Machine 

ISO 1856 Flexible Cellular Polymeric Materials Compression EN 

ISO 604 Compressive Plastics Testing Equipment 

ISO 844 Compressive Strength of Rigid Cellular Plastics 

  

Yaygın Basma Testi Uygulamaları Nelerdir? 

ASTM D3574 Test C'ye göre Esnek Poliüretan Köpüğün Sıkıştırma Kuvveti Sapması (CFD) 

Hücresel Köpük için Basma Test Ekipmanı ve Prosedürleri 

Çelik Gerilme-Gerinim için Basma Testi 

Basma Test Cihazı - Biyomedikal Hidrojeller 

Hidrolik Çimento Harçlarının Basma Testi 



Boyut Taşının Basınç Dayanımı Testi 

Elektronik Tuş Takımı ve LCD Basma Testi 

Metaller için Basma Test Ekipmanları 

Conta Malzemeleri Basma Test Cihazları 

Seramikler İçin Basma Test Ekipmanı 

Plastik Kompozit Basma Test Aksesuarları 

Plastik Kompozitler Basma Test Cihazları 

Plastik Basma Testi 

Kırık kumu, reçine kaplı kum ve seramik propant için Proppant Basma Testi 

Sert Hücresel Plastik Basma Özellikleri (ISO 844 ve ASTM D1621) 

Kauçuk ve Elastomer Statik ve Dinamik Basma 

ASTM D575 ve ISO 7743'e göre Basmada Kauçuk Sapma Testleri 

Elektronik Bileşenlerin Basma Testi 

Elektronik Devre Kartı ve Bileşenleri Testi 

  

Basma (Compression) Test Makinesi nedir? 

Basma Testi (compression testing) makineleri, malzemelerin, ürünlerin ve bileşenlerin statik 
basınç dayanımı özelliklerini değerlendirmek için özel olarak yapılandırılmış evrensel test 
makineleridir. 

  

Basma Test Makinesi Nasıl Çalışır? 

Basma test makineleri, uygulanan kırma yükleri altında bir malzemenin mukavemetini 
belirlemek için kullanılır ve genellikle evrensel bir test makinesinde veya özel bir yalnızca 
basmalı test makinesinde basma plakaları veya özel fikstürler ile bir test numunesine basınç 
basıncı uygulanarak gerçekleştirilir. 

  



Basma testi (compression testing) ile ilgili kafanıza takılan soru işaretleri ve merak 
ettikleriniz için hemen Malzeme Test ile iletişime geçin. 

 


