
Eksenel Burulma (Axial Torsion) Testi Nasıl Yapılır? 

  

Malzemelerin ve ürünlerin çift eksenli mukavemet, sertlik ve gerilme-gerinim 
özelliklerinin değerlendirilmesi: 

Birleşik eksenel ve burulma yükü veya çift eksenli testler; metal testi, biyomekanik, doku 
mühendisliği, ortopedi ve kompozit test uygulamalarında ortaktır. Eksenel burulma testleri 
(axial torsion testing), doğası gereği monoton veya döngüsel olabilen eşzamanlı eksenel 
burulma yüklemesini içerir. 

  

Eksenel Burulma Çift Eksenli Testin (Axial Torsion Biaxial Testing) Amacı Nedir? 

Eksenel burulma testleri, eksenel veya doğrusal yükleme ile burulma veya döner yükleme 
kombinasyonlarını içeren beklenen veya kaydedilen hizmet yükleme koşullarını kopyalar. 
Ayrıca malzeme geliştiricileri tarafından malzemelerin davranışını çok çeşitli yükleme 
oranları üzerinde karakterize etmek için kullanılırlar. Birleşik çift eksenli (eksenel/burulma) 
test, gerçek dünya çalışma koşullarının çok eksenli gerilim durumlarının doğru bir 
simülasyonuna dayanır. 

  

Yaygın Kullanılan Eksenel Burulma Testleri: 

Metal testinde, tübüler test numunelerinin yapısal modellemesini oluşturmak için nispeten 
yüksek kuvvet/tork test makineleri kullanılır. Yüklemenin burulma yüküne oranını 
değiştirerek ve özel ekstansometreler kullanarak, malzeme özellikleri araştırmacısı bir 
malzemenin çeşitli yükleme kombinasyonları altında nasıl davrandığına dair bir model 
geliştirebilir. 

Tıp endüstrisi, medikal cerrahların belirli hasta problemlerine yönelik en son gelişmeleri ve 
çözümleri desteklemek için daha fazla ve daha iyi anlamak istediği hastanelerde eksenel 
burulma yorulma test makinelerinin dahil olduğu medikal implantlar da dahil olmak üzere çok 
sayıda uygulamaya sahiptir. Omurga, diz, kalça, omuz ve diğer eklemler dahil olmak üzere 
birleşik yüklemenin gerekli olduğu pek çok endüstri standardı vardır. 

Luer konektörler söz konusu olduğunda, çift eksenli birleşik eksenel burulma testleri, 
bunların güvenilir bir bağlantı olduklarını kanıtlamak için birleşik yüklemeyi (eksenel artı 
burulma) içerir. 

  

Eksenel Burulma Test Standartları 

ISO 80369-1 Axial Torsional Luer Connector Test Equipment 



ISO 594-1 & 2 Separation Force and Unscrewing Torque Testing for Luer Tapers 

ASTM F543 Medical Bone Screw Torsion Test Equipment 

ASTM F2077 Fatigue Compression Torsion Shear Intervertebral Fusion Device Test 
Equipment 

ASTM F1717 Spinal Implant Static and Fatigue Test Equipment 

ASTM E2207 Axial-Torsional Fatigue Thin-Walled Tubular Materials Test Equipment 

  

Uygulamalarımız 

Spinal İmplantların Eksenel Burulma Testi 

Tıbbi Kemik Vidası 

Metal Testi - Eksenel Burulma 

Spinal İmplant ve Cihazlar Eksenel Burulma Test Cihazları 

Biyomedikal 

 Luer bağlantı parçaları - sızıntı ve ayırma kuvvetleri (ISO 80369, ISO 594) 

 Metalik Tıbbi Kemik Vidaları (ASTM F543) 
 Şırıngalar (ISO 7886-1, ISO 8537-C, ISO 11040-4, ISO 11608-5) 

 Çocuk Korumalı İlaç Şişeleri (ASTM D7860) 

 Biyomalzemelerin yapışkan özellikleri 

 Omurga, kalça, diz, omuz, bilek, parmak, ayak bileği, ayak ve osteosentez dahil olmak 
üzere kemiklerin, dokuların, eklemlerin ortopedik araştırması. 

 ISO 7206, ASTM F2068, F1717, F2077, F2267, F1798 ve ISO 12189 dahil olmak üzere 

statik ve yorulma ömrü dayanıklılığı için tıbbi cihaz ve implant sertifikasyonu. 
Mühendislik Öğretimi 

 Bünye modelleme 

 İnce cidarlı hortum 
 Mühendislik Mekaniği 

 Biyomedikal 
Polimerler, metaller, seramikler, çimento ve yapıştırıcılar, şekil hafızalı alaşımlar, 
kaplamalar, seramikler ve kompozitler dahil olmak üzere malzemelerin karakterizasyonu. 

Tel 

Aletler 



Bağlantı elemanları 

Şaftlar 

Tüketici ürünleri 

Elektronik 

Araştırma kurumları 

Gerçek yaşam streslerini simüle etme (çok eksenli) 

Çift eksenli yükleme altında ürün dayanıklılığı 

Geliştirmeyi hızlandırmak için farklı test modlarını birleştirmek 

  

Eksenel burulma testleri ile ilgili aklınıza takılan soru işaretleri ve merak ettikleriniz için 
hemen Malzeme Test ile iletişime geçin. 

 


